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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

«Ручная аргонодуговая 
сварка неплавящимся 

электродом»
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Назначение программы  
профессиональной подготовки

Настоящая программа профессиональной подготовки 
направлена на подготовку сварщиков ручной 
аргонодуговой сварки неплавящимся электродом для 
выполнения стыковых и угловых швов трубопроводов, в 
том числе и малого диаметра, или листовых конструкций 
из различных материалов в любых пространственных 
положениях. 
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Структура программы  
профессиональной подготовки

часть 1: «сварка неответственных 
конструкций (изделий, деталей, узлов)»

2 уровень по ПС «Сварщик» или 2-3 разряд по ЕТКС

часть 2: «сварка ответственных 
конструкций (изделий, деталей, узлов)»

3 уровень по ПС «Сварщик» или 4-5 разряд по ЕТКС

часть 3: «сварка конструкций (изделий, 
деталей, узлов) любой сложности»

4 уровень по ПС «Сварщик» или 6 разряд по ЕТКС
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Состав программы 
профессиональной подготовки

свыше 15 модулей  
в каждой части
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горизонтальное 
(PC)

1) модуль РАД-II-Л-Н-М200

вертикальное  
снизу вверх (PF) 5

Состав программы 
профессиональной подготовки

нижнее стыковое (PA)

«Ручная аргонодуговая наплавка неплавящимся электродом листовых 
конструкций из низкоуглеродистой, низколегированной стали 
перлитного класса в различных пространственных положениях»
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2) модуль РАД-II-Л-У-М205

6

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
у гл о вых с о ед и н е н ий л и с то вых ко н с т ру к ций и з 
низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в различных пространственных положениях»

нижнее 
тавровое (PB)

вертикальное  
снизу вверх (PF)

потолочное  
тавровое (PD)
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вертикальное  
снизу вверх 

(PF) 7

Состав программы 
профессиональной подготовки

3) модуль РАД-II-Л-У-М210
«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
корневого слоя углового шва листовых конструкций из 
низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в различных пространственных положениях»

потолочное  
тавровое (PD)

нижнее  
«в лодочку» 

(PA)

нижнее 
тавровое (PB)
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4) модуль РАД-II-Л-С-М215

8

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
корневого слоя стыкового шва листовых конструкций из 
низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в нижнем и вертикальном пространственных 
положениях»

нижнее стыковое (PA)
вертикальное  
снизу вверх (PF)
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5) модуль РАД-II-Л-С-М220

9

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
корневого слоя стыкового шва листовых конструкций из 
низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в горизонтальном и потолочном пространственных 
положениях»

горизонтальное (PC) потолочное стыковое (PE)
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потолочное  
тавровое (PD)

6) модуль РАД-II-Т-У-М225
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Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
корневого слоя углового шва трубопроводов малого диаметра 
из низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в различных пространственных положениях»

вертикальное  
снизу вверх (PH)

нижнее тавровое (PB)
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7) модуль РАД-II-Т-С-М230
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Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом  
корневого слоя стыкового шва трубопроводов малого диаметра 
из низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в нижнем и вертикальном пространственных 
положениях»

вертикальное снизу вверх (PH)нижнее стыковое (PA)
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8) модуль РАД-II-Т-С-М235
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Состав программы 
профессиональной подготовки

горизонтальное (PC)
наклонное под углом 450 
снизу вверх (H-L045)

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом  
корневого слоя стыкового шва трубопроводов малого диаметра 
из низкоуглеродистой, низколегированной стали перлитного 
класса в горизонтальном и наклонном под углом 450 
пространственных положениях»
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вертикальное  
снизу вверх 

(PF)

9) модуль РАД-II-Л-У-М240

13

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
углового шва листовых конструкций из низкоуглеродистой, 
низколегированной стали перлитного класса в различных 
пространственных положениях»

потолочное  
тавровое (PD)

нижнее  
«в лодочку» 

(PA)

нижнее 
тавровое (PB)
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10) модуль РАД-II-Л-С-М245

14

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
стыкового шва листовых конструкций из низкоуглеродистой, 
низколегированной стали перлитного класса в нижнем и 
вертикальном пространственных положениях»

нижнее стыковое (PA)
вертикальное  
снизу вверх (PF)
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11) модуль РАД-II-Л-С-М250

15

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
стыкового шва листовых конструкций из низкоуглеродистой, 
низколегированной стали перлитного класса в горизонтальном 
и потолочном пространственных положениях»

горизонтальное (PC) потолочное стыковое (PE)
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потолочное  
тавровое (PD)

12) модуль РАД-II-Т-У-М255

16

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
углового шва трубопроводов из низкоуглеродистой , 
низколегированной стали перлитного класса в различных 
пространственных положениях»

вертикальное  
снизу вверх (PH)

нижнее тавровое (PB)
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13) модуль РАД-II-Т-У-М260

17

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
углового шва трубопроводов из низкоуглеродистой , 
низколегированной стали перлитного класса в различных 
пространственных положениях»

нижнее тавровое 
(PB)

вертикальное  
снизу вверх (PH)

потолочное  
тавровое (PD)
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14) модуль РАД-II-Т-У-М265
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Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
углового шва трубопроводов из низкоуглеродистой , 
низколегированной стали перлитного класса в различных 
пространственных положениях»

вертикальное  
снизу вверх (PH)

нижнее тавровое 
(PB)
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15) модуль РАД-II-Т-У-М270
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Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
стыкового шва трубопроводов из низкоуглеродистой, 
низколегированной стали перлитного класса в нижнем и 
вертикальном пространственных положениях»

вертикальное снизу вверх (PH)нижнее стыковое (PA)
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16) модуль РАД-II-Т-У-М275

20

Состав программы 
профессиональной подготовки

«Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
стыкового шва трубопроводов из низкоуглеродистой, 
низколегированной стали перлитного класса в горизонтальном 
и наклонном под углом 450 пространственных положениях»

горизонтальное (PC)
наклонное под углом 450 
снизу вверх (H-L045)


